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Анотація 

В даній роботі вимірювач індукції магнітного поля на основі μ-алкоксо ацетилацетонату для вимірюваня 

магнітної індукції. 
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Abstract 

In this paper, a magnetic field induction measuring device based on μ-alkoxyacetylacetonate for measuring magnetic 

induction. 
Keywords: acetylacetonate; magnetic induction. 

 

    Протягом тривалого часу не слабшає інтерес дослідників до купрату вісмуту. Це з’єднання Bi2CuO4 

розглядаеться  як вихідне при синтезі високотемпературних надпровідників типу Bi2Sr2 Can-1CunO2n 

+ 4 із бінарних і потрійних оксидів, а також як антиферромагнетик (нижче 50 K). Є думка, що 
приводяться в літературі дані як по фізико-хімічним властивостям, так і по кількості фазових переходів 

Bi2CuO4 погано узгоджуються між собою[1]. Така відмінність експериментальних даних було 

пояснено різною чистотою вихідних оксидів з різними режимами синтезу, внаслідок чого кінцевий 
продукт міг містити якусь кількість сумішей або непрореагованих фаз.  

    Складність сполучення  Bi2CuO4 зв’язана з особливостями діаграми стану системи Bi2O3CuO. 

З'єднання Bi2CuO4 плавиться інконгруентно і може бути отримано або твердо-фазним синтезом, або з 

розчину-розплаву. При цьому потрібно враховувати, що діаграма стану даної системи залежить від 
парціального тиску кисню; Tm на повітрі дорівнює 1118 K, а в атмосфері чистого кисню - 1130 K [2].          

    Тетрагональний оксид міді Bi2CuO4 має незвичайну кристалічну структуру з тривимірною 

мережею, добре відокремленою CuO4 пакетами. Спінована структура Bi2CuO4 в 

магнітоупорядкованому стані нижче TN∼43K залишається спірною. Тут представлені результати 

детальних досліджень специфічних теплових, магнітних і діелектричних властивостей монокристалів 

Bi2CuO4, вирощених методом плаваючою зони, поєднаних з поляризованим розсіюванням нейтронів 

і рентгенівськими вимірами високої роздільності. До 3,5 К вимірювання поляризованих нейтронів 
виявляють впорядковані моменти Cu, які вирівняні в межах площини. Нижчепочаткового 

антиферомагнітного впорядкування на великій відстані спостерігається електрична поляризація, 

індукована прикладеним магнітним полем, що вказує на порушення симетрії інверсії упорядкованим 
станом спінів Cu. Для магнітного поля, застосованого перпендикулярно до тетрагональної осі, спін-

індукований сегнетоелектрик пояснюється термінами лінійного магнітоелектричного ефекту, який 

відбувається в метастабільному магнітному стані. Відносно невелика електрична поляризація, 
індукована полем, паралельним тетрагональної осі, може вказувати на більш складне магнітне 

упорядкування в Bi2CuO4[3] 
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