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ВПЛИВ КАРБОНАТНИХ ДОБАВОК 
НА ВЛАСТИВОСТІ ПОРИЗОВАНИХ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ

Анотація. У публікації наведені результати дослідження впливу карбонатних добавок на фізичні та меха-
нічні властивості поризованих сухих будівельних сумішей. Встановлено позитивний вплив від введення тон-
кодисперсних відходів обробки вапняків на зниження середньої щільності та підвищення міцності поризованих 
сумішей. Показано, що відходи дроблення вапняків, введені у вигляді тонкомеленої мінеральної добавки, позитив-
но впливають на процеси структуроутворення цементних композицій у складі поризованих сухих будівельних 
сумішей. Деяка хімічна активність тонкомеленого карбонатного наповнювача сприяє рівномірному розподілу 
добавок-поризаторів у суміші, дозволяє значно зменшити руйнування пор у процесі тверднення суміші, знизити 
водо-твердне відношення суміші. Проведений експериментальний підбір складів поризованих сухих будівельних 
сумішей із використанням карбонатних добавок різної гранулометрії. Досліджено вплив спільного помелу карбо-
натних добавок з іншими заповнювачами та в’яжучим на властивості сухих будівельних сумішей. 
Ключові слова: сухі будівельні суміші, карбонатна добавка, відходи, поризовані суміші, фізико- 
механічні властивості розчину.

Постановка проблеми
Актуальним питанням в умовах підвищення варто-

сті енергоносіїв, підвищення стандартів енергозбереження 
та загострення екологічних питань є виготовлення компо-
зиційних будівельних матеріалів на основі вторинної си-
ровини, наприклад, побічних продуктів гірничодобувних 
та інших виробництв. Такими матеріалами можуть стати 
цементні сухі будівельні суміші, до яких додаються відходи 
промисловості у вигляді заповнювачів, наповнювачів та тон-
кодисперсних добавок. Введення добавок-поризаторів, пі-
ноутворювачів та поверхнево-активних речовин дозволяє 
отримати нові високоефективні мінеральні сухі суміші, які 
мають покращені тепло- та звукоізоляційні властивості за-
тверділого розчину за рахунок створення пористої структу-
ри з рівномірним розподілом повітряних пор [1; 2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Широкий спектр досліджень стосується впливу кар-

бонатних та активних мінеральних добавок на власти-
вості композиційних мінеральних в’яжучих та бетонів, 
виготовлених на їх основі [3–6]. Використання тон-
кодисперсних мінеральних добавок разом із комплек-
сними хімічними добавками під час одержання високо-
функціональних бетонів забезпечує три основні ефекти: 
технологічний ефект – рухливість бетонної суміші зро-
стає до 280 мм без зниження міцності (ΔРК=80…146%); 
технічний ефект забезпечується збільшенням міцності 
дрібнозернистого бетону за стиску (ΔR28= 4–18%) за 
постійного В/Ц; економічний ефект дає можливість зни-
жувати витрату цементу без зниження міцності бетону  
(ΔЦ= 10%) [7]. Дані залежності в певній мірі можуть 
бути справедливі і для сухих будівельних сумішей.

Виробництво сухих будівельних сумішей (СБС), яке 
сьогодні швидко розвивається в Україні, також дозво-
ляє широко використати в якості дрібних заповнювачів 
та добавок карбонатні породи або відходи їх обробки, на-
приклад, природні подрібнені вапняки, мармур, доломіт, 
вапнякове і доломітове борошно, крейду тощо, а також 
синтетичні карбонатні матеріали – карбонатні шлами 
[8–11]. Крім того, доведено, що карбонатні добавки ма-
ють хімічну активність, що позитивно впливає на про-

цеси структуроутворення та набору міцності цементних 
систем [1; 3; 5; 8; 9]. 

Проте проведена недостатня кількість досліджень 
властивостей саме поризованих сухих будівельних сумі-
шей із карбонатними добавками. При раціональному вибо-
рі заповнювачів, наповнювачів та дисперсних мінеральних 
добавок можна досягти регуляції та покращення власти-
востей СБС без перевитрати в’яжучих речовин та дорогих 
хімічних добавок. Це дозволить отримати нові ефективні 
СБС для влаштування, наприклад, тепло-звукоізоляцій-
них прошарків підлог. Використовуючи такі СБС, у свою 
чергу, можна значно зменшити трудомісткість робіт порів-
няно зі звичайними розчиновими сумішами.

Мета роботи
Підвищення фізичних та механічних властивостей 

поризованих сухих будівельних сумішей шляхом введен-
ня карбонатних добавок (КД) різної гранулометрії, їх до-
даткової механічної активації шляхом спільного помелу 
разом з іншими складовими елементами суміші.

Виклад основного матеріалу дослідження
езультатом проведених попередніх теоретико-екс-

периментальних досліджень є отримання складів пори-
зованих СБС із використанням карбонатних добавок 
(відходи дроблення карбонатних вапняків Подільського 
регіону) міцністю від 7,05 до 14,05 МПа, які відрізняють-
ся зниженням В/Т співвідношення без втрати рухливості 
розчинної суміші [1; 2; 11; 12].

Доведено, що в поризованих СБС ефективніше вико-
ристовувати тонкоподрібнені вапнякові породи в якості ос-
новного заповнювача, ніж інертні кварцові піски [1; 11; 12]. 

Встановлено, що на фізико-механічні властивості за-
тверділих розчинів, виготовлених із поризованих СБС, 
впливають такі фактори:

1) функціональне призначення карбонатної добавки – 
вводиться у СБС у ролі заповнювача чи наповнювача 
(рис. 1-2);

2) вміст карбонатної добавки у складі суміші від маси 
сухих компонентів (рис. 1-2);

3) гранулометрія карбонатних добавок (рис. 1-2);
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4) відношення цемент/ заповнювач (Ц/З) та цемент/
наповнювач (Ц/Н) (табл. 1, табл. 2);

5) спільне подрібнення мінеральних компонентів 
(табл. 3).

Такі зміни міцнісних характеристик поризованих 
СБС пояснюються природою роботи карбонатних доба-
вок у цементних системах: маючи певну крупність зерен 
та ступінь подрібнення, частки вапняків здатні проявляти 
високу міцність у порівнянні з більш крупними фракці-
ями, і водночас їм властива адгезія та деяка хімічна ак-
тивність взаємодії по відношенню до інших компонентів 
суміші. Також пиловидні частки вапняків здатні напов-
нювати цемент, збільшуючи кількість цементного тіста, 
що дозволяє отримувати міцну пористу структуру за-
тверділого розчину з мінімізацією усадочних явищ під 
час тверднення [1]. Адсорбційні властивості карбонатних 
добавок дозволяють проникнути не лише продуктам гід-
ратації в’яжучого в поверхневий шар частинок заповню-
вача, а й акумулювати залишкову воду затворення, якої 
в системах сухих сумішей не вистачає, а також дозволяє 
закріпити на поверхні карбонатних часток поро- та пі-
ноутворюючі добавки, що сприяє утворенню дрібних, рів-
номірно розподілених по всьому об’єму повітряних пор 
із міцними стінками. Таким чином відбувається форму-
вання більш однорідної міцної структури композиту між 

в’яжучим, карбонатними добавками та компонентами су-
міші [9].

Важливим показником формування легких та порис-
тих розчинів і бетонів, окрім самого вмісту цементу, що 
може сягати до 60-80% від маси сухих компонентів (для 
пінобетонів), є відношення цемент/ заповнювач (Ц/З) 
та цемент/наповнювач (Ц/Н). Властивості розробле-
них поризованих складів СБС у залежності від спів-
відношення в’яжучого та карбонатної добавки наведені 
в табл. 1.

Із табл. 1 видно, що співвідношення в’яжучого та кар-
бонатної добавки є визначальною для механічних власти-
востей затверділого розчину. Також спостерігається 
залежність: під час зменшення співвідношення між це-
ментною складовою частиною та вмістом карбонатних до-
бавок відбувається зниження міцності на стиск та збіль-
шення міцності на згин. Ця залежність справедлива для 
легких розчинів пористої структури. Мінеральні суміші 
щільної структури під час зменшення середньої щільнос-
ті будуть мати однакове падіння механічних властивос-
тей за межею міцності на стиск та згин. 

Із табл. 2 видно, що ступінь подрібнення карбонатних 
добавок у більшій мірі впливає на фізичні властивості 
сумішей, наприклад, водопотребу та середню густину, ніж 
показники міцності.

Рис. 1. Зміна міцнісних характеристик досліджуваних складів 
СБС у залежності від крупності КД-заповнювач  
та КД-наповнювач (вміст КД у суміші до 60%)

Рис. 2. Залежність міцності на стиск СБС від гранулометрії 
КД-заповнювач, КД-наповнювач та КД-мікронаповнювач 

(вміст КД у суміші від 60% до 80%)

Таблиця 1. Властивості поризованих складів СБС із додаванням глиняного порошку та кварцового піску 
в залежності від відношення цемент/ карбонатний заповнювач Ц/КЗ (або цемент/ карбонатний наповнювач Ц/КН)*

Ц/К3 
(Ц/КН) В/Т Середня щільність, 

кг/м3
Міцність на стиск 
у віці 28 діб, МПа

Міцність на згин  
у віці 28 діб, МПа

Коефіцієнт теплопровідності, 
λ, ВТ/(мЧ°С)

1,26 0,280 1000 17,7 12,0 0,408

1,00 0,327 856 12,63 8,8 0,333

0,88 0,266 793 8,09 6,25 0,301

0,86 0,263 807 8,2 6,0 0,308

0,82 0,297 910 8,1 10,0 0,361

0,79 0,233 790 6,5 10,0 0,299

0,67 0,297 905 6,1 8,5 0,358

0,54 0,330 930 5,8 8,3 0,371

0,50 0,327 940 4,1 7,5 0,377

0,37 0,235 820 3,9 7,2 0,315

0,25 0,363 560 2,0 3,5 0,185
*склади суміші не приведені у зв’язку з розробкою патенту
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Доведено, що можливо підвищити ефективність і екс-
плуатаційні властивості дрібнозернистих бетонів шляхом 
використання не відсіву дроблення карбонатних порід, а тон-
кодисперсного вапнякового наповнювача, отриманого меха-
нічною активацією [9; 10]. Також тонкодисперсні мінеральні 
добавки широко застосовуються в розробці складів СБС для 
штукатурення [8]. Таким чином, раціонально застосувати ме-
ханічну активацію карбонатних добавок і для поризованих 
СБС, що досягається за допомогою спільного механічного 
подрібнення та змішування в бігунах протягом 5-10 хвилин 
вапнякових відходів із в’яжучим та іншими компонентами 
суміші [2]. Результати досліджень приведені в табл. 3.

Одночасно потребує окремих експериментальних 
досліджень питання впливу на фізико-механічні вла-
стивості поризованих СБС компонування карбонатної 
складової суміші у вигляді заповнювача (крупність зерен 
КД 0,2-2,5 мм), наповнювача (крупність зерен КД 0,14-
1,25 мм) та мікронаповнювача (крупність зерен КД мен-

ше 0,16 мм) та їх вплив на рухливість розчинової суміші, 
що є важливим показником сумішей для влаштування 
елементів підлог. 

Висновки
Використання карбонатних добавок у вигляді відхо-

дів добування та обробки природних вапняків під час 
виготовлення поризованих сухих будівельних сумішей 
дозволяє отримати ефективні склади, а саме:

– полегшені (Δρm= 19-61%) суміші із стабільною по-
ристою структурою;

– поризовані суміші із збільшенням міцності затвер-
ділого розчину за стиску (ΔR28= 6–29%) без збільшення 
В/Ц та В/Т;

– суміші зі зниженою витратою цементу (ΔЦ= 20-37%)  
без зниження міцності затверділого розчину;

– після додаткової механічної активації мінеральних 
компонентів суміші можна отримати приріст міцності за-
тверділого розчину за стиску (ΔR28= 8-25%) без додатко-
вих затрат на дорогі хімічні добавки.

Таблиця 2. Властивості поризованих складів СБСі з додаванням глиняного порошку та кварцового піску  
в залежності від ступеня подрібнення відходів карбонатних порід* (для співвідношення Ц/КЗ = 0,5-0,6)

Гранулометрія 
відходів вапняку В/Т Середня щільність, 

кг/м3
Міцність на стиск  
у віці 28 діб, МПа

Міцність на згин  
у віці 28 діб, МПа

Коефіцієнт теплопровідності, 
λ, ВТ/(мЧ°С)

>0,14 мм 0,347 883 5,28 3,05 0,347

0,14-0,315 мм 0,341 802 7,25 3,92 0,306

0,315-0,63 мм 0,309 921 4,75 3,32 0,367

0,63-1,25 мм 0,332 854 4,30 2,91 0,332

1,25-2,5 мм 0,315 957 4,34 3,65 0,385
*склади суміші не приведені у зв’язку з розробкою патенту

Таблиця 3. Властивості поризованих складів СБС із додаванням золи-винос 
у залежності від ступеня подрібнення відходів карбонатних порід*

Гранулометрія від-
ходів вапняку В/Т Середня щільність, кг/м3 Міцність на стиск  

у віці 28 діб, МПа
Коефіцієнт  

теплопровідності, λ, ВТ/(мЧ°С)

до механічної активації мінеральних компонентів суміші

>0,14 мм 0,335 1080 6,09 0,453

0,14-0,315 мм 0,244 1062 10,28 0,442

0,315-0,63 мм 0,296 1151 6,74 0,494

0,63-1,25 мм 0,274 1033 7,41 0,430

1,25-2,5 мм 0,280 1000 11,77 0,408

після механічної активації мінеральних компонентів суміші

>0,14 мм 0,367 770 6,93 0,289

0,14-0,315 мм 0,260 988 13,74 0,402

0,315-0,63 мм 0,263 813 7,57 0,312

0,63-1,25 мм 0,276 900 8,05 0,356

1,25-2,5 мм 0,316 830 12,91 0,320
*склади суміші не приведені у зв’язку з розробкою патенту
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ВЛИЯНИЕ КАРБОНАТНЫХ ДОБАВОК 
НА СВОЙСТВА ПОРИЗОВАННЫХ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Аннотация. В публикации приведены результаты исследования влияния карбонатных добавок на физические 
и механические свойства поризованных сухих строительных смесей. Установлено положительное влияние от 
введения тонкодисперсных отходов обработки известняков на снижение средней плотности и повышение 
прочности поризованных смесей. Показано, что отходы дробления известняков, введенных в виде тонкомоло-
той минеральной добавки, положительно влияют на процессы структурообразования цементных композиций 
в составе поризованных сухих строительных смесей. Некоторая химическая активность тонкомолотого кар-
бонатного наполнителя способствует равномерному распределению добавок-поризаторив в смеси, позволяет 
значительно уменьшить разрушение пор в процессе твердения смеси, снизить водо-твердное отношение сме-
си. Проведен экспериментальный подбор составов поризованных сухих строительных смесей с использовани-
ем карбонатных добавок различной гранулометрии. Исследовано влияние совместного помола карбонатных 
добавок с другими заполнителями на свойства сухих строительных смесей.
Ключевые слова: сухие строительные смеси, карбонатная добавка, отходы, поризованные смеси, 
физико-механические свойства раствора.
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INFLUENCE OF CARBONATE ADDITIVES 
ON THE PROPERTIES OF POROUS DRY BUILDING MIXTURES

Abstract. The paper presents the research results of the influence of carbonate additives on the physical and mechan-
ical characteristics of aerated dry building mixes. The author fixes a positive influence of adding carbonate mixes 
constituting of fine-dispersed production and processing of natural limestone on the reduction of average density 
and increase of the strength of aerated mixes. It is obtained light-weighted (by 19-61 %) mortars with sustainable 
weak structure, mixes with cut cement content (by 20-37%) without reducing the density of mortar stone. After 
the additional mechanical activation of mineral components of the mix, one can achieve an increment of the strength 
of mortar stone under compression by 8-25%. The article shows that wastes of limestone grinding put in the form 
of floured mineral additive positively influence the process of structuring of cement compositions as a part of aer-
ated dry building mixes. Some chemical activity of the floured carbonate filler contributes to the equal distribution 
of aerated additives within the mixes, allows significantly reducing the destruction of bug holes in the process of mix 
hardening. The author has carried out an experimental selection of the composition of aerated dry building mixes using 
carbonate additives of various granulometry. Influence of common grind of carbonate additives with other aggregates 
and cementitious materials on the properties of dry building mixes is studied. The paper establishes the impact of clay 
powder and quartz sand on the properties of mortar based on dry building mixes with the use of carbonate additive. 
It is worth undertaking experimental research of the influence on physical and mechanical characteristics of aer-
ated dry building mixes of grouping carbonate ingredients of the mix in the form of aggregate (grain fineness is 
0,2-2,5 mm), filler (grain fineness is 0,14-1,25 mm) and micro-filler (grain fineness is less than 0,16 mm) and their 
influence on the mobility of the mortar mix that is an important factor of mixes for installation of floor elements.
Key words: dry building mixtures, carbonate additive, waste, porous mixtures, physical and mechanical 
properties of the solution.
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