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Однією з переваг темплатного синтезу, який широко використовується для 

одержання координаційних сполук, є можливість отримання комплексів з 

лігандами, які не утворюються в традиційних умовах. В той же час, одержання 

гетерометалевих комплексних сполук, які все більше привертають увагу своїми 

електричними, електрохімічними, магнітними, каталітичними та біологічними 

властивостями, за допомогою реакцій темплантного синтезу є складним та 

багатостадійним. Метою даної роботи було дослідження реакції темплантного 

синтезу на матрицях Cu(ІІ), Ni(ІІ), або Co(ІІ). 

Вивчення реакції взаємодії гарячих (t ~ 60 °С) етанольних розчинів 

семикарбазону саліцилового альдегіду, саліцилового альдегіду, хлориду 

купруму(ІІ), ніколу(ІІ) або кобальту(ІІ) в присутності етанольного розчину 

гідроксиду лужноземельного металу показало, що при рН ~ 8 утворюються 

мілкокристалічні речовини, які нерозчинні у воді, бензені, хлороформі, 

ацетонітрилі, етері, погано розчинні в аліфатичних спиртах і ацетоні, краще в 

ДМФА і ДМСО. При цьому в залежності від природи d-елемента комплекси 

мають різне забарвлення: купрум- і кобальтвмісні – коричневе, а ніколвмісні – 

оранжеве. На основі даних елементного аналізу встановлено, що не залежно від 

природи йона d-метала у виділених сполуках реалізується співвідношення 

М : E : L' = 2 : 1 : 2 (М
2+

 = Cu, Ni, Co; E
2+

 = Ca, Sr, Ba; Н3L' = N,N'-

біс(саліциліден)семикарбазид). Практичний вихід виділених сполук  

складає 60–72 %. 

На основі даних елементного і рентгенофазного аналізів, ІЧ-спектро-

скопічного, магнетохімічного, термогравіметричного досліджень і даних 

молярної електропровідності диметилформамідних розчинів визначено 

координацію ліганду з центральним йоном d-елемента, запропоновано 

вірогідний механізм утворення гетерометалевих комплексів Cu(ІІ), Ni(ІІ) та 

встановлено, що виділені сполуки мають такий склад: Е[МL']2
 
· хН2О і 

Е[СоL'(Н2О)2]2
 
· 4Н2О (М

2+
 = Cu, Ni; E

2+
 = Ca, Sr, Ba; х = 3 – 5; Н3L' =  

N,N'-біс(саліциліден)семикарбазид). 

Виявлено вплив природи d-елемента на електричні властивості 

синтезованих сполук. Так, купрум- і ніколвмісні сполуки є хорошими 

діелектриками, а кобальтвмісні – напівпровідниками. Досліджено фазовий 

склад і електричні властивості продуктів піролізу сполук Ba[NiL']2 · 5H2O і 

Ba[CoL'(H2O)2]2 · 4H2O та встановлено, що ці сполуки можна використовувати 

як вихідні речовини для отримання простим і неенергоємним методом 

подвійних оксидів BaNiO3 і BaСоO3 структури перовскіту. 
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